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NEDEN NATUREL HALI ?

Bambu, yiin, viskon, pamuk gibi dogal malzemeler ile Uretilen naturel halilar;

- Ortamdaki fazla nemi alir, gerektiginde geri verir.

- Sentetik ipliklere nazaran daha az toz tutar, nefes alir.

- Antistatiktir. Sentetik ipliklerle tretilmis halilar gibi statik elektriklenmeye sebep olmaz, viicudu korur.

- Ates karsisinda tutusma hizi diger hahlara ( akrilik, polipropilen ve digerleri) nazaran daha duslktir, alev almaz.

Naturel halilar, sentetik iplik ile dokunan halilara gore ¢ok saglkli ve daha sik olmanin yaninda temizligi 6zen
gerektirir.

Olasi kati ve sivi lekelenmelerinde izlenmesi gereken adimlar arka sayfada detayli bir sekilde belirtilmistir. Ayrica,
yanlis silme teknikleri veya kimyasal kullanimi gibi sikhkla yapilan hatalarin halinizda yol a¢tigi deformasyonlar

gosterilmisti. Bu deformasyonlardan korunmak adina, oOnerilen adimlari takip etmeniz ¢ok oOnemlidir.

Yanlis silme islemi, kimyasal kullanimi ve dnerilen temizleme islemlerinin karsilastirmali sonuclarini “islem
Sonuglari” bélimiinden inceleyebilirsiniz.

Belirtilen kullanim onerileri asagidaki koleksiyonlarimiz ile tiim naturel malzeme ile dokunmus hallar igin
gecerlidir.

OZEL TEZGAH HALILARI : Bambos, Amber, Kayi, Misya

iSLEM SONUGLARI

1- islem Oncesi Halinin ilk Hali 2- Temizleme islemi Sonrasi 3- Kuruma Sonrasi Halinin Son Hali
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Kati ve sivi lekelenmelerinde 3 farkli Halinizi direk glines 15181 almayan bir yerde,

sekilde temizleme islemi uygulanmistir; nemliyken lzerine basilmayacagindan emin

1- Dizglin temizleme islemi olarak kurutmalisiniz. Yukaridaki gorselde

2- Kimyasal ile temizleme islemi 24 saat sonra kuruyan halida; diizgilin

3- Yanlig silme islemi temizleme islemi ile halida higbir
deformasyona yol agmadan lekenin

islemler uygulandiktan sonra halinin cikarildigi gorilmustar.

goruntlisu sag taraftaki sekildedir.

* Talimat disinda uygulanan temizleme ydntemlerinden kaynaklanan problemler, Yiinser Hali San. Ve Tic. Ltd. Sti.
sorumlulugu altinda degildir.
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SIVI DOKULMESI
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1- Sivi dokuldigunde olabildigince hizli 2- Dokulen sivi temiz bir kagit havlu ile haliya
hareket edilmelidir. tampon yapilarak halidan olabildigince
alinmalidir.

3- Lekeli bolge su altinda en az 1-2 dakika

, tutulmalidir.

1- Kati dokdlduglnde olabildigince hizli 2- Dokilen kati dagiilmadan catal veya kasik
hareket edilmelidir. ile disaridan merkeze dogru toplanmalidir.
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6- Sabun halidan iyice arindiriimalhdir. 5- Sadece sabunun kopugu kullanilarak 4- Kimyasal igermeyen dogal beyaz
lekeli bolge sabunlanmalidir. sabun ile kopurtilmelidir.

7- Halinizin iplikleri hav yatim yoniinde yatacak 8- Halinizi temiz ve kuru bir yere sermeli; 9- Halinizin iplikleri hav yatim yéninde

sekilde elinizle siyirarak fazla su halidan fazla su temiz bir kagit havlu ile tampon yatirilmali ve direk glines 1si§indan koruyarak
atilmalidir. yapilarak alinmalidir. kurumaya birakiimalidir.

SIK YAPILAN HATALAR

1- Kimyasal Kullanimi

Kimyasal kullan imi dogal ipliklere zarar vererek
renk acilmasina neden olur !

2- Yanls Silme

Viskon, yuin, bambu, flos gibi dogal iplikler cok ince
elyaflarin bukimuanden olusur. Temizlik sirasinda
yapilacak dairesel sert silmeler ya da asiri basingli
ovmalar, bu biktumleri agabilir. Agilan iplerin dik
durma mukavemeti yok oldugunda, ezilen elyaflar
birbirinin igine gegerek halk dilinde “kecelenme”
adi verilen goruntiye yol agabilir.




